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Przegląd rozwiązań systemowych łączników balkonowych
Mgr inż. Maciej Tomasz Solarczyk, dr inż. Paweł Piotrkowski, dr hab. inż. Maciej 
niedostatkiewicz, prof. uczelni, wydział Inżynierii lądowej i Środowiska, Politechnika gdańska

środkowej pręt ze stali nierdzewnej o klasie S690 (zagłębio-
ny po 10 cm w płytę stropową i balkonową – patrz zakresko-
wany fragment pręta nr 1 na rysunku 1), do którego po obu 
stronach zgrzane doczołowo są pręty z czarnej stali zbroje-
niowej gatunku B500B według [2].
Siłę docisku (pochodzącą od zginania) i siłę tnącą prze-
noszą podwójnie symetryczne łożyska CSB (rys. 1 – nr 2) 
umieszczone 1,5 cm od spodu łącznika, wykonane z za-
prawy o wysokiej wytrzymałości oraz o zmniejszonej prze-
wodności cieplnej. Łożysko ma wysokość 8,3 cm i szero-
kość 3 cm oraz jest zagłębione w otaczający łącznik beton 
na głębokość od 9 do 22 mm. Symetryczny kształt tych ele-
mentów oraz brak dodatkowego zbrojenia na ścinanie po-
zwala na wbudowanie łączników w każdą ze stron zarów-
no w balkon, jak i strop.
Jako izolację termiczną (rys. 1 – nr 3) zastosowano hydro-
fobizowaną (odporną na wilgoć) wełnę mineralną o kla-
sie niepalności A1 (spełniającą zatem również wymagania 
ognioodporności) o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ = 0,035 

W
m · K. Istnieje możliwość zastosowania łączników 

o dwóch różnych grubościach izolacji: 8 lub 12 cm (HIT-SP).
Łączniki balkonowe dostępne są w trzech możliwych długo-
ściach: 25 cm (od 1 do 4 prętów rozciąganych oraz 1 lub 2 
łożyska CSB), 50 cm (od 1 do 9 prętów rozciąganych oraz od  
1 do 5 łożysk CSB) lub 100 cm (od 2 do 18 prętów rozciąganych 

Rys. 1. Schemat systemowego roz-
wiązania łącznika balkonowego 
według [1]

Rys. 2. Schemat systemowego roz-
wiązania łącznika balkonowego 
według [3]

1. Wprowadzenie

Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele rozwią-
zań systemowych łączników balkonowych, których głów-
nym celem jest zabezpieczenie przed powstaniem most-
ków termicznych na styku płyty balkonowej ze stropem. 
Producenci poszczególnych rozwiązań w różny sposób sta-
rają się spełnić wymagania dotyczące: izolacyjności ciepl-
nej i ogniochronnej, nośności na zginanie i ścinanie oraz 
ograniczeniu przed nadmiernymi ugięciami, zabezpiecze-
niem antykorozyjnym oraz te, które wynikają z uwarunko-
wań dotyczących technologiczności samego montażu po-
szczególnych łączników.
W niniejszym artykule zostaną omówione rozwiązania sys-
temowe dotyczące łączników balkonowych do połączeń po-
między żelbetowym stropem a żelbetową wspornikową płytą 
balkonu. Aby możliwe było porównanie, będą zaprezento-
wane podstawowe produkty każdego z producentów.
Ponadto w artykule przedstawiono koncepcję łącznika balko-
nowego opracowanego według propozycji własnej autorów.

2. Łącznik balkonowy HALFEN HIT-HP MVX

W rozwiązaniu przedstawionym w [1] ujemny moment zgi-
nający jest przejmowany przez pręty zbrojeniowe: w części 
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oraz od 2 do 12 łożysk CSB). Dostępne są trzy możliwości 
otuliny betonowej zbrojenia głównego: 30, 35 mm (wyso-
kość łącznika w obu przypadkach w zakresie od 16 do 35 cm) 
oraz 50 mm (wysokość łącznika od 18 do 35 cm).
Wymagania producenta odnośnie łączonych elementów 
konstrukcyjnych:

zbrojenie na budowie: B500;• 
minimalna klasa betonu: C20/25.• 

Producent [1] deklaruje możliwość zastosowania łączników 
balkonowych w wersji dwuczęściowej – z montażem w za-
kładzie prefabrykacji (część dolna) oraz na placu budowy 
(część górna).

3. Łącznik balkonowy Schöck Isokorb T typu K

Zbrojenie główne na zginanie (rys. 2 – nr 1) w rozwiąza-
niu [3] stanowią pręty zbrojeniowe ze stali nierdzewnej 
B500B NR (materiał nr 1.4362 lub 1.4571, 1.4482 według [2]) 
w części środkowej (zagłębione po 10 cm w płytę stropo-
wą i balkonową – zakreskowany pręt nr 1 na rysunku 2), 
natomiast poza nią są to zgrzane doczołowo pręty gatun-
ku B500B według [2].
Siłę docisku przenoszą łożyska HTE Compact usytuowane 
2,1 cm od spodu łącznika (rys. 2 – nr 3) o szerokości 4,6 cm, 
które dostępne są w dwóch wariantach: o wysokości 2 lub 
3 cm. Łożysko zagłębione jest w otaczający łącznik beton 
po 4 mm, zarówno po stronie balkonu, jak i stropu.
Siłę tnącą przenoszą pręty (zakreskowany pręt nr 2 na rysun-
ku 2), wykonane podobnie jak w przypadku zbrojenia główne-
go – ze stali nierdzewnej B500B NR w części środkowej (rys. 2 
– nr 2), natomiast poza nią są to zgrzane pręty gatunku B500B.
Izolację termiczną stanowi spieniony polistyren Neopor (rys. 2 
– nr 5) o klasyfikacji pożarowej materiału budowlanego B1 
(trudno zapalny) oraz o współczynniku przewodzenia cie-
pła λ = 0,031 

W
m · K . Dostępne są dwie różne grubości izola-

cji: 8 lub 12 cm (Isokorb XT).
Jako elementy zabezpieczające łącznik przed działaniem 
ognia zastosowano płyty ogniochronne klasy A1 montowa-
ne na górze i na dole łącznika balkonowego (rys. 2 – nr 4).
Łącznik balkonowy [3] dostępny jest w wariancie o długości 
100 cm (od 4 do 15 prętów rozciąganych Ф8 mm, od 4 do 10 
łożysk HTE Compact oraz od 4 Ф6 do 8 Ф8 mm prętów ści-
nanych). Istnieje możliwość docinania łączników na placu 

budowy w miejscach niezbrojonych (co naturalnie prowa-
dzi do zmniejszenia nośności). Dostępne są trzy możliwości 
otuliny betonowej zbrojenia głównego: 30, 35 mm (wyso-
kość łącznika w obu przypadkach w zakresie od 16 do 25 cm) 
oraz 50 mm (wysokość łącznika od 18 do 25 cm).
Łącznik [3] nie jest symetryczny, w związku z tym nale-
ży bezwzględnie przestrzegać kierunku montażu na pla-
cu budowy.
Wymagania producenta odnośnie łączonych elementów 
konstrukcyjnych:

stal zbrojeniowa: gatunki B500A lub B500B zgodnie z [4];• 
minimalna klasa betonu dla zewnętrznego elementu (pły-• 

ta balkonowa): C25/30 oraz w zależności od klas ekspozycji 
według załącznika E do [4];

minimalna klasa betonu dla wewnętrznego elementu • 
(płyta stropowa): C20/25 oraz w zależności od klas ekspo-
zycji według załącznika E do [4].

4. Łącznik balkonowy Pfeifer ISOPRO typ PL-IP

Funkcję nośną z uwagi na siły rozciągające pochodzące od zgi-
nania w rozwiązaniu [5] pełnią pręty zbrojeniowe ze stali nie-
rdzewnej gatunku nr 1.4571 lub 1.4362 według [6] w części 
środkowej (zagłębione po 10 cm w płytę stropową i balkono-
wą – patrz zakreskowany pręt nr 1 na rysunku 3), natomiast 
poza nią są to zgrzane doczołowo pręty gatunku B500B.
Siłę docisku przenosi łożysko ściskane (kostka betonowa) 
usytuowane 1 cm od spodu łącznika (rys. 3 – nr 3) z beto-
nu specjalnego wysokiej wytrzymałości o szerokości 10 cm 
oraz wysokości 5,5 cm. Łożysko zagłębione jest w otacza-
jący łącznik beton na 3 mm po stronie balkonu, natomiast 
po stronie płyty stropowej jest ono wsunięte do wnętrza 
łącznika również na 3 mm.
Siłę tnącą przenoszą pręty żebrowane (rys. 3 – nr 2) wyko-
nane w całości ze stali nierdzewnej gatunku nr 1.4571 lub 
1.4362 według [6].
Izolację termiczną stanowi spieniony polistyren Neopor 
(rys. 3 – nr 5) o klasyfikacji pożarowej materiału budowlane-
go B1 (trudno zapalny) oraz o współczynniku przewodze-
nia ciepła λ = 0,031 

W
m · K. Dostępne są dwie różne grubości 

izolacji: 8 cm lub 12 cm (ISOMAXX).
Jako elementy zabezpieczające łącznik przed działaniem 
ognia zastosowano płyty ogniochronne klasy A1 montowane 

Rys. 3. Schemat systemowego roz-
wiązania łącznika balkonowego 
według [5]
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na górze i na dole łącznika balkonowego o grubości 1 cm 
(rys. 3 – nr 4).
Łącznik balkonowy [5] dostępny jest w wariancie o długo-
ści 100 cm (od 4 Ф8 do 11 Ф12 mm prętów rozciąganych, 
od 4 do 8 łożysk ściskanych oraz od 4 Ф6 mm do 6 Ф10 mm 
dla prętów przenoszących dodatnią siłę poprzeczną). Do-
stępnych jest pięć możliwości otuliny betonowej zbroje-
nia głównego: 30, 35 mm (wysokość łącznika w obu przy-
padkach w zakresie od 16 do 25 cm), 40, 45 mm (wysokość 
łącznika w obu przypadkach w zakresie od 17 do 25 cm) 
oraz 50 mm (wysokość łącznika od 18 do 25 cm).
Łącznik [5] nie jest symetryczny, w związku z tym nale-
ży bezwzględnie przestrzegać kierunku montażu na pla-
cu budowy.
Wymagania oraz zalecenia podane w katalogu producenta 
odnośnie łączonych elementów konstrukcyjnych:

propozycja zbrojenia na budowie: pręty zbrojeniowe • 
B500B, siatka zbrojeniowa B500M lub rozwiązanie łączone: 
siatka zbrojeniowa + pręty zbrojeniowe;

beton zwykły według normy [7] o gęstości objętościo-• 
wej od 2000 do 2600 kg/m3;

minimalna klasa betonu: C20/25;• 
zalecenie dla balkonów zewnętrznych (zgodne z [4]): • 

dla balkonów betonowanych na miejscu, balkonów z pre-
fabrykatów oraz płyt filigranowych, na które zostanie na-
łożona dodatkowa warstwa betonu z trwałym uszczelnie-
niem od góry: klasa betonu C30/37 oraz klasa ekspozycji 
XC3 z otuliną nominalną 35 mm;

zalecenie dla balkonów zewnętrznych (zgodne z [4]): • 
dla balkonów betonowanych na miejscu, balkonów z pre-
fabrykatów oraz płyt filigranowych, na które zostanie nało-
żona dodatkowa warstwa betonu, bez trwałego uszczelnia-
nia od góry: klasa betonu C30/37 oraz klasa ekspozycji XC4 
z otuliną nominalną 40 mm;

otulina łączników musi zgadzać się z otuliną płyty balko-• 
nowej podanej w projekcie konstrukcji.
Dodatkowym rozwiązaniem zaproponowanym przez produ-
centa jest możliwość zastosowania łączników balkonowych 
w wersji dwuczęściowej – z montażem w zakładzie prefa-
brykacji (część dolna) oraz na placu budowy (część górna). 
W rezultacie uzyskuje się technologię, która nie utrudnia 
wiązania zbrojenia na miejscu wbudowania.

5. Łącznik balkonowy Forbuild FB-100

W rozwiązaniu przedstawionym w [8] ujemny moment zgi-
nający przejmowany jest przez pręty zbrojeniowe ze stali nie-
rdzewnej (ferrytyczno-austenitycznej typu Duplex W-Nr. 1.4362 
o charakterystycznej granicy plastyczności fyk ≥ 600 MPa) 
lub stali zwykłej węglowej ocynkowanej ogniowo gatunku 
B500B (zakreskowany pręt nr 1 na rysunkach 4 i 5).
Siłę docisku (pochodzącą od zginania) w wariancie łączni-
ka o wysokości 14 cm oraz 16 cm przenosi stalowe łożysko 
(rys. 4 – nr 3) umieszczone 7,5 mm od spodu łącznika, wy-
konane ze stali nierdzewnej ferrytyczno-austenitycznej typu 
Duplex W-Nr. 1.4362. Łożysko w części środkowej składa się 
z pręta o średnicy około 15 mm, zakończone z obu stron 
płytką o wysokości 5,5 cm, szerokości 5,5 cm oraz grubości 
1,2 cm. Łożysko zagłębione jest w otaczający łącznik beton 
na głębokość grubości płytki – 1,2 cm, zarówno po stronie 
balkonu, jak i stropu.
Siłę tnącą przenosi płytka (rys. 4 i 5 – nr 2) o grubości 4 mm, 
wysokości o 6 cm mniejszej niż wysokość całkowita łącznika 
(mniej o 2,5 cm od dołu oraz 3,5 cm od góry łącznika) oraz 
o szerokości o 4 cm większej niż szerokość łącznika (po 2 cm 
od strony balkonu i stropu), wykonana ze stali nierdzewnej 
o granicy plastyczności nie mniejszej niż 400 MPa, do któ-
rej przyspawane są pręty zbrojeniowe w kształcie litery 
U (po stronie balkonu i stropu) o średnicy 8 mm ze stali nie-
rdzewnej ferrytyczno-austenitycznej typu Duplex.
Dla większych wysokości łącznika (powyżej 18 cm) w roz-
wiązaniu [8] wprowadzono modyfikację polegającą na zmia-
nie elementu, który przejmuje siłę ściskającą pochodzącą 
od zginania. W wersji przedstawionej na rysunku 5 (nr 3) 
funkcję tę pełni pryzmatyczne łożysko wykonane z betonu 
o wytrzymałości na ściskanie ≥ 70 MPa, które umieszczone 
jest 1,5 cm od spodu łącznika, ma maksymalną wysokość 
4 cm, szerokość 5,8 cm i zlicowane jest z krawędziami bocz-
nymi łącznika po stronie balkonu i stropu.
Pręty rozciągane (rys. 4 i 5 – nr 1), płytka (rys. 4 i 5 – nr 2) 
i łożysko (rys. 4 i 5 – nr 3) są zamontowane niezależnie (bez 
połączenia między sobą; z przesunięciem względem siebie 
na szerokości łącznika).
Izolację termiczną stanowi styropian XPS o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036 W

m · K lub wełna mineralna  

Rys. 4. Schemat systemowego rozwią-
zania łącznika balkonowego o wyso-
kości 14 cm lub 16 cm według [8]
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o λ ≤ 0,040 W
m · K (rys. 4 i 5 – nr 5). Dostępne są wersje łącz-

nika z grubością izolacji: 6, 8, 10 i 12 cm.
Jako elementy zabezpieczające łącznik przed działaniem 
ognia zastosowano płyty ogniochronne montowane na gó-
rze i na dole łącznika balkonowego (rys . 4 i 5 – nr 4).
Łączniki balkonowe dostępne są w trzech możliwych długo-
ściach: 20, 30 lub 100 cm (od 2 Ф10 do 10 Ф14 mm prętów 
rozciąganych, od 1 do 7 płytek na ścinanie z U prętami oraz 
od 1 do 10 łożysk ściskanych – zarówno stalowych, jak i be-
tonowych). Dostępna jest jedna możliwości otuliny betono-
wej zbrojenia: 30 mm (wysokość łącznika w zakresie od 14 
do 30 cm). Symetryczny kształt łącznika pozwala na wbudo-
wanie go w każdą ze stron zarówno w balkon, jak i strop.
Wymagania oraz zalecenia producenta odnośnie łączonych 
elementów konstrukcyjnych:

minimalna klasa betonu: C20/25;• 
pręty łącznika zbrojeniowego FB muszą być połączone • 

drutem wiązałkowym ze zbrojeniem stropu oraz balkonu;
zaleca się, aby płyty dodatkowo dozbroić poprzez dołoże-• 

nie: zbrojenia zamykającego (strzemiona U-kształtne na kra-
wędziach płyt balkonu Ф8 mm) oraz poziome poprzeczne 
zbrojenie krawędziowe (pręty proste 10 mm).

6. Łącznik balkonowy AVI-NIRO Thermokorb 
TKM/E

W rozwiązaniu [9] zarówno siłę rozciągającą, jak i ściskają-
cą pochodzące od zginania oraz siłę tnącą przenoszą że-
bra utworzone z dwóch profili ceowych U-30-Niroprofil 

o wysokości 2,5 cm oraz szerokości 3 cm, wykonanych ze stali 
nierdzewnej nr 1.4571 według [6] (rys. 6 – nr 3), do których 
przyspawane są żebrowane pręty zbrojeniowe Ф10 mm 
w kształcie strzemion ze stali gatunku B550A (strzemię pro-
ste – nr 1 oraz strzemię odgięte – nr 2 na rysunku 6). Profi-
le ceowe zagłębione są w otaczający łącznik beton na 9 cm 
(lub 9,5 cm w przypadku izolacji o grubości 12 cm) zarów-
no po stronie balkonu, jak i po stronie stropu. Pręty spawa-
ne są do ceownika na długości około 6 cm. Żebra mają otu-
linę 2,5 cm (3,0 cm dla prętów nr 1 oraz nr 2 na rysunku 6). 
Występuje pięć różnych wariantów wysokości żeber: 11, 13, 
15, 17 oraz 19 cm (odpowiednio dla wysokości łącznika: 16, 
18, 20, 22 oraz 24 cm).
Izolację termiczną stanowi płyta ze spienionego polistyrenu 
EPS (rys. 6 – nr 5). W dokumencie [9] nie podano informa-
cji o parametrach tego materiału. Dostępne są dwie różne 
grubości izolacji: 8 lub 12 cm (XII Thermokorb).
Jako elementy zabezpieczające łącznik przed działaniem 
ognia zastosowano płyty ogniochronne montowane na gó-
rze i na dole łącznika balkonowego o grubości 2,5 cm (rys. 6 
– nr 4). W przypadku wersji z izolacją o grubości 12 cm – dol-
na płyta przeciwpożarowa ma grubość 4 cm.
Łącznik balkonowy [9] jest dostępny w wariancie o długo-
ści 100 cm (od 1 do 10 żeber, zatem od 2 do 20 profili ce-
owych U-30-Niroprofil, od 2 do 20 strzemion prostych nr 1 
na rysunku 6 oraz od 2 do 20 strzemion odgiętych – nr 2 na 
rysunku 6). Dostępna jest jedna możliwość otuliny betono-
wej zbrojenia: 30 mm (wysokość łącznika – jak opisano po-
wyżej – w zakresie od 16 do 24 cm).

Rys. 5. Schemat systemowego rozwią-
zania łącznika balkonowego o wyso-
kości od 18 cm według [8]

Rys. 6. Schemat systemowego roz-
wiązania łącznika balkonowego 
według [9]
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Łącznik [9] występuje również w wersji symetrycznej (TKM/G 
– ze strzemionami prostymi jako pręty nr 2 na rysunku 6), 
w związku z czym można go wbudować w każdą ze stron 
zarówno w balkon, jak i strop.
Wymagania producenta odnośnie łączonych elementów 
konstrukcyjnych:
minimalna klasa betonu: C20/25;

dla elementów stosowanych na zewnątrz zaleca się sto-• 
sowanie klasy: C25/30;

nie dopuszcza się stosowania łączników Thermokorb • 
w elementach żelbetowych narażonych na silnie oddziały-
wania chlorku, jak parkingi, mosty itp. Bez specjalnego ze-
zwolenia jednostki akredytowanej nie wolno ich stosować 
w atmosferze zawierającej chlorek lub chlorowodór, jak 
np. w halach basenowych z wodą chlorowaną.
Podobnie jak w przypadku [1] oraz [5] istnieje możliwość za-
stosowania łączników balkonowych w wersji dwuczęścio-
wej, która w szczególności może być wykorzystana w stro-
pach typu Filigran. Jedna z części (pas ściskany) montowana 
jest w zakładzie prefabrykacji, druga (pas rozciągany) bez-
pośrednio na placu budowy.

7. Łącznik balkonowy Max Frank EGCOBOX M

Funkcję nośną z uwagi na siły rozciągające pochodzące 
od zginania w rozwiązaniu [10] pełnią pręty zbrojeniowe 
ze stali nierdzewnej B500B NR według [2] (odpowiedniki 
według [6]: nr 1.4362, 1.4401 lub 1.4571) w części środko-
wej (zagłębione po 10 cm w płytę stropową i balkonową  
– zakreskowany pręt nr 1 na rysunku 7), natomiast poza nią 
są to zgrzane doczołowo pręty gatunku B500B według [2].
Siłę docisku przenoszą płytki usytuowane 3 cm od spodu 
łącznika (rys. 7 – nr 3) o szerokości 5 cm, wysokości 3 cm 
oraz grubości 1,4 cm, które wykonane są z niestopowej stali 
konstrukcyjnej gatunku S235JR lub S355JO. Płytki docisko-
we zagłębione są w otaczający łącznik beton po 5 cm, za-
równo po stronie balkonu, jak i stropu.
Siłę tnącą przenoszą pręty żebrowane (rys. 7– nr 2) wy-
konane w całości ze stali odpornej na korozję gatunku 
B500NR.
Izolację termiczną stanowią bloczki izolacyjne wykonane 
z polistyrenu EPS o współczynniku przewodzenia ciepła  

λ ≤ 0,031 W
m · K, wełny mineralnej o λ ≤ 0,037 W

m · K , szkła pian-
kowego o λ ≤ 0,040 W

m · K lub polistyrenu XPS o λ ≤ 0,035 W
m · K 

(rys. 7 – nr 5). Dostępne są wersje łącznika z grubością izo-
lacji: 6, 8, 10 i 12 cm.
Jako elementy zabezpieczające łącznik przed działaniem 
ognia zastosowano płyty ogniochronne montowane na 
górze i na dole łącznika balkonowego o grubości 1,5 cm  
(rys. 7 – nr 4).
Łącznik balkonowy [10] dostępny jest w wariancie o długo-
ści 100 cm (od 7 Ф6 do 14 Ф12 mm prętów rozciąganych, od  
4 Ф10 do 10 Ф14 mm prętów ściskanych oraz od 4 Ф6 mm 
do 8 Ф8 mm dla prętów przenoszących dodatnią siłę po-
przeczną). Dostępne są trzy możliwości otuliny betonowej 
zbrojenia głównego: 30, 35 mm (wysokość łącznika w obu 
przypadkach w zakresie od 16 do 28 cm) oraz 50 mm (wy-
sokość łącznika od 18 do 28 cm).
Łącznik [10] nie jest symetryczny, w związku z tym nale-
ży bezwzględnie przestrzegać kierunku montażu na pla-
cu budowy.
Wymagania producenta odnośnie łączonych elementów 
konstrukcyjnych:

minimalna klasa betonu: C20/25 według [7];• 
grubość otuliny betonowej zbrojenia łącznika powinna • 

być nie mniejsza niż 30 mm.
Podobnie jak w przypadku [5] istnieje możliwość zasto-
sowania łączników balkonowych w wersji dwuczęściowej  
– z montażem w zakładzie prefabrykacji (część dolna) oraz 
na placu budowy (część górna). Liczba i ukształtowanie prę-
tów zbrojeniowych w łącznikach jest takie samo jak w pod-
stawowym typie łącznika.

8. Łącznik balkonowy Raba IZORABA WS

W rozwiązaniu przedstawionym w [11] ujemny moment zgi-
nający jest przejmowany przez pręty zbrojeniowe: w czę-
ści środkowej pręt ze stali odpornej na korozję o charakte-
rystycznej granicy plastyczności fyk ≥ 500 MPa (zagłębiony 
po 10 cm w płytę stropową i balkonową – patrz zakresko-
wany fragment pręta nr 1 na rysunku 8), do którego po obu 
stronach zgrzane doczołowo są pręty ze stali zwykłej, wę-
glowej o charakterystycznej granicy plastyczności fyk ≥ 500 
MPa, przeznaczonej do zbrojenia betonu.

Rys. 7. Schemat systemowego roz-
wiązania łącznika balkonowego 
według [10]
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Siłę ściskającą pochodzącą od zginania przenoszą prę-
ty zbrojeniowe: w części środkowej pręt ze stali odpornej 
na korozję o charakterystycznej granicy plastyczności fyk 
≥ 500 MPa (zagłębiony po około 7 cm w płytę stropową 
i balkonową (zakreskowany fragment pręta nr 3 na rysun-
ku 8), do którego po obu stronach zgrzane doczołowo są 
pręty ze stali zwykłej, węglowej o charakterystycznej gra-
nicy plastyczności fyk ≥ 500 MPa, przeznaczonej do zbroje-
nia betonu. Pręt ściskany ma od spodu 3 cm otuliny.
Siłę tnącą przenosi płytka (z wycięciami lub bez) o grubości 
3 mm oraz wysokości o 6 cm mniejszej niż wysokość całko-
wita łącznika (mniej o 3 cm zarówno od dołu, jak i od góry 
łącznika), wykonana ze stali odpornej na korozję o granicy 
plastyczności nie mniejszej niż 200 MPa (rys. 8 – nr 2). Spe-
cjalnie ukształtowana płytka (do której połączone są przez 
zgrzewanie lub spawanie pręty rozciągane oraz ściskane) 
umieszczona jest we wkładce izolacyjnej.
Izolację termiczną stanowią płyty ze styropianu EPS o współ-
czynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W

m · K lub polistyre-
nu ekstrudowanego XPS o λ = 0,036 W

m · K (rys. 8 – nr 5). Do-
stępna jest jedna grubości izolacji: 10 cm.
Jako elementy zabezpieczające łącznik przed działaniem 
ognia zastosowano płyty ogniochronne montowane na gó-
rze i na dole łącznika balkonowego (rys. 8 – nr 4).
Łącznik balkonowy [11] dostępny jest w wariancie o długo-
ści 100 cm (od 15 Ф8 do 15 Ф12 mm prętów rozciąganych, 
od 5 do 6 płytek przenoszących siły tnące oraz od 10 Ф6 
do 12 Ф12 mm dla prętów ściskanych). Dostępne są dwie 
możliwości otuliny betonowej zbrojenia głównego: 30 oraz 
50 mm (łącznik typu WS1). Wysokość łącznika w obu przy-
padkach występują w zakresie od 16 do 22 cm.

Łącznik [11] nie jest symetryczny, w związku z tym nale-
ży bezwzględnie przestrzegać kierunku montażu na pla-
cu budowy.
Wymagania producenta odnośnie łączonych elementów 
konstrukcyjnych:

minimalna klasa betonu: C20/25 według [7];• 
grubość otuliny betonowej zbrojenia łącznika powinna • 

być nie mniejsza niż 30 mm.

9. Łącznik balkonowy Raba IZORABA WS (K)

Rozwiązanie Raba IZORABA WS (K) jest rozwinięciem łącz-
nika Raba IZORABA WS, znajdującego się również w apro-
bacie technicznej [11].
W rozwiązaniu tym modyfikacji podlega sposób przekazywa-
nia siły ściskającej pochodzącej od zginania oraz siły tnącej.
Siłę ściskającą przenosi element betonowy (rys. 9 – nr 6) 
umieszczony 1,5 cm od spodu łącznika, wykonany z beto-
nu klasy nie niższej niż C70/85 według [7] o wysokości 4 cm 
oraz szerokości 6,5 cm. Element ten zagłębiony jest na peł-
ną szerokość łącznika – 10 cm.
Siłę tnącą przenosi płytka o grubości 3 mm oraz wysokości 
o 7,8 cm mniejszej niż wysokość całkowita łącznika (mniej 
o 3,9 cm zarówno od dołu jak i od góry łącznika), wykona-
na ze stali odpornej na korozję o granicy plastyczności nie 
mniejszej niż 200 MPa (rys. 9 – nr 2). Specjalnie ukształto-
wana płytka (do której połączone są od góry i od dołu przez 
zgrzewanie lub spawanie pręty rozciągane – nr 1 na rysunku 9 
oraz ścinane – nr 3 na rysunku 9) umieszczona jest we wkład-
ce izolacyjnej. Ponadto ścinanie przejmuje pręt zbrojeniowy 
(rys. 9 – nr 3), który zatopiony jest w elemencie betonowym 

Rys. 8. Schemat systemowego roz-
wiązania łącznika balkonowego 
według [11]

Rys. 9. Schemat systemowego rozwią-
zania łącznika balkonowego według 
[11] wersja 2
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na głębokość około 8 cm, wykonany w części wewnątrz łącz-
nika ze stali odpornej na korozję o charakterystycznej gra-
nicy plastyczności fyk ≥ 500 MPa (zagłębiony na około 7 cm 
w płytę balkonową – zakreskowany fragment pręta  nr 3 na 
rysunku 9), do którego po stronie balkonu zgrzany jest do-
czołowo pręt ze stali zwykłej, węglowej o charakterystycznej 
granicy plastyczności fyk ≥ 500 MPa, przeznaczonej do zbro-
jenia betonu. Pręt ścinany ma od spodu 3 cm otuliny.
Łącznik balkonowy [11] wersja 2 dostępny jest w wariancie 
o długości 100 cm (od łącznego stosowania 3 Ф10 mm oraz 
6 Ф8 mm do łącznego stosowania 12 Ф10 oraz 2 Ф12 mm 
prętów rozciąganych, od 3 do 6 elementów betonowych 
przenoszących siły ściskające oraz od 3 Ф8 mm do 6 Ф8 mm 
dla prętów ścinanych). Dostępne są dwie możliwości otuli-
ny betonowej zbrojenia głównego: 30 oraz 50 mm (łącznik 
typu WS1 (K)). Wysokość łącznika w obu przypadkach wy-
stępuje w zakresie od 16 do 22 cm.

10. Zestawienie systemowych łączników 
balkonowych

Charakterystykę systemowych łączników balkonowych ze-
stawiono w tabeli 1.

11. Propozycja własna autorów

Koncepcję łącznika balkonowego opracowanego według 
propozycji własnej autorów na podstawie wcześniej prze-
prowadzonych badań eksperymentalnych w aspekcie no-
śności balkon-strop (opisanych w publikacjach [12] oraz 
[13]) przedstawiono na rysunku 10.
Zbrojenie główne na zginanie (rys. 10 – nr 1) stanowią prę-
ty zbrojeniowe Ф12 mm ze spajalnej stali gatunku K500B-T. 
Pręty po stronie stropu oraz balkonu są zakończone mufami 
(rys. 10 – nr 6), dzięki czemu umożliwia się stosowanie prze-
dłużenia zbrojenia podłużnego w zależności od obliczeń sta-
tycznych konstrukcji. Zbrojenie przyspawane jest do płasko-
wnika łącznika balkonowego (rys. 10 – nr 2) za pomocą spoin 
pachwinowych dwustronnych o grubości 5 mm (na długości 
16 cm). Całkowita długość łącznika wynosi 51,7 cm (rys. 10).

Siłę ściskającą pochodzącą od zginania przenoszą płytki 
oporowe (rys. 10 – nr 3) – blachy poprzeczne przyspawane 
za pomocą spoin pachwinowych jednostronnych do płasko-
wnika łącznika balkonowego, umieszczone 5,3 cm od spodu 
łącznika po stronie balkonu oraz 2,8 cm od spodu łączni-
ka po stronie stropu, wykonane ze stali gatunku S355J2G3. 
Płytka ma wymiary: wysokość 3,5 cm, szerokość 7 cm, gru-
bość 1,2 cm i jest zagłębiona w beton otaczający łącznik 
na głębokość 6,2 cm po stronie balkonu i 1,8 cm po stro-
nie stropu.
Siłę tnącą przenosi podcięty płaskownik (rys. 10 – nr 2) o gru-
bości 16 mm oraz wysokości o około 8 cm mniejszej niż gru-
bość płyty balkonowej (mniej o 2,8 cm od dołu i około 5,5 cm 
od góry płyty), wykonany ze stali gatunku S355J2G3.
Podcięcie w płaskowniku po stronie balkonu (rys. 10 – nr 2) 
wykonano w celu umożliwienia montażu zbrojenia krawę-
dzi (co maksymalnie 30 cm) zgodnie z rysunkiem 9.8 w [4] 
(rys. 10 – nr 8). Podcięcie ma wysokość 2,5 cm – tak aby zmie-
ścił się w jego wnętrzu pręt zbrojenia poprzecznego (rys. 10  
– nr 7) i pręt zbrojenia krawędzi (rys. 10 – nr 8) oraz aby za-
chować od spodu dla tego zbrojenia otulinę wynoszącą 3 cm. 
Podcięcie wykonano również w takim miejscu, aby z boku 
elementu zachowana była otulina prętów zbrojenia krawę-
dzi balkonu (rys. 10 – nr 8) wynosząca 3 cm (rys. 10). Zagłę-
bienie łącznika po stronie stropu wynosi 3 cm, co również 
pozwala na zachowanie otuliny prętów zbrojenia krawędzi 
stropu (rys. 10 – nr 8) wynoszącą minimum 3 cm.
Wysokość całkowita łącznika dobrana jest tak, aby umoż-
liwić montaż pręta zbrojenia poprzecznego (rys. 10 – nr 7) 
i zbrojenia krawędzi płyty (rys. 10 – nr 8) z zachowaniem otu-
liny zbrojenia od góry elementu wynoszącej 3 cm. Z jednej 
strony jest to działanie niekorzystne – zmniejsza wysokość 
użyteczną przekroju (co obniża nośność z uwagi na zgina-
nie), jednakże z uwagi na trwałość konstrukcji jest to dzia-
łanie pożądane, ponieważ pozwala na zachowanie większej 
wartości otuliny łącznika balkonowego (około 5,5 cm, licząc 
do góry pręta zbrojenia podłużnego Ф12 mm łącznika balko-
nowego), zabezpieczając łącznik przed niekorzystnym wpły-
wem warunków atmosferycznych mogących doprowadzić 
do korozji tego istotnego elementu konstrukcji.

Rys. 10. Schemat rozwiązania łącz-
nika balkonowego według propozycji 
własnej autorów
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Tabela 1. Zestawienie materiałów i ich podstawowych funkcji w systemowych łącznikach balkonowych

Raba IZORABA 
WS (K) [11]

zgrzane pręty – w części 
środkowej ze stali 

odpornej na korozję
o fyk ≥ 500 MPa, poza nią 

stali zwykłej
o fyk ≥ 500 MPa

element beto-
nowy z betonu 
klasy nie niższej 

niż C70/85

płytka ze stali od-
pornej na korozję 

o fyk ≥ 200 MPa wraz 
ze zgrzanym prętem 

ze stali odpornej 
na korozję o fyk ≥ 500 

MPa

styropian EPS
o λ = 0,035 W/mK lub 
polistyren ekstrudo-

wany XPS
o λ = 0,036 W/mK

płyty  
ogniochronne

Raba IZORABA 
WS [11]

zgrzane pręty – w części 
środkowej ze stali 

odpornej na korozję
o fyk ≥ 500 MPa, poza nią 

stali zwykłej
o fyk ≥ 500 MPa

zgrzane pręty 
– w części 
środkowej 

ze stali odpornej 
na korozję

o fyk ≥ 500 MPa, 
poza nią stali 

zwykłej
o fyk ≥ 500 MPa

płytka ze stali od-
pornej na korozję 

(z wycięciami lub bez) 
o fyk ≥ 200 MPa

styropian EPS
o λ = 0,035 W/mK lub 
polistyren ekstrudo-

wany XPS
o λ = 0,036 W/mK

płyty  
ogniochronne

Max Frank 
EGCOBOX M [10]

zgrzane pręty ze stali 
nierdzewnej – w części 

środkowej B500 NR, 
poza nią gatunku B500B

płytka stalowa 
z niestopowej 
stali konstruk-
cyjnej gatunku 

S235JR lub 
S355JO

pręty ze stali odpornej 
na korozję gatunku 

B500 NR

polistyren EPS
o λ ≤ 0,031 W/mK, 
wełna mineralna

o λ ≤ 0,037 W/mK, 
szkło piankowe

o λ ≤ 0,040 W/mK lub 
polistyren XPS

o λ ≤ 0,035 W/mK

płyty  
ogniochronne

AVI-NIRO- 
-Thermokorb 

TKM/E [9]

żebro 
U-30-Niroprofil ze stali 
nierdzewnej nr 1.4571 

z przyspawanymi pręta-
mi gatunku B550A

żebro 
U-30-Niro-

profil ze stali 
nierdzewnej nr 
1.4571 z przy-

spawanymi 
prętami gatunku 

B550A

żebro 
U-30-Niroprofil ze stali 
nierdzewnej nr 1.4571 
z przyspawanymi prę-
tami gatunku B550A

spieniony polistyren 
EPS

płyty  
ogniochronne

Forbuild
FB-100

[8]

pręty ze stali nierdzew-
nej Duplex W-Nr. 1.4362 
lub ocynkowanej ognio-

wo gatunku B500B

łożysko ze stali 
nierdzewnej 
Duplex W-Nr. 

1.4362 lub  
betonowe  

o fck ≥ 70 MPa

płytka ze stali nie-
rdzewnej o fyk nie 

mniejszej niż 400 MPa 
z dospawanymi U prę-
tami ze stali nierdzew-

nej typu Duplex

styropian XPS
o λ ≤ 0,036 W/mK lub 

wełna mineralna
o λ ≤ 0,040 W/mK

płyty  
ogniochronne

Pfeifer ISOPRO 
typ PL-IP [5]

zgrzane pręty ze stali 
nierdzewnej – w części 
środkowej gatunku nr 

1.4571 lub 1.4362, poza 
nią gatunku B500B

kostka beto-
nowa z betonu 

specjalnego 
wysokiej wytrzy-

małości

pręty ze stali nie-
rdzewnej gatunku nr 

1.4571 lub 1.4362

polistyren Neopor
o λ = 0,031 W/mK

płyty  
ogniochronne 

klasy A1

Schöck Isokorb T 
typu K [3]

zgrzane pręty ze stali 
nierdzewnej – w części 

środkowej gatunku 
B500B NR, poza nią 

gatunku B500B

łożysko HTE 
Compact

zgrzane pręty ze stali 
nierdzewnej – w części 

środkowej gatunku 
B500B NR, poza nią 

gatunku B500B

polistyren Neopor
o λ = 0,031 W/mK

płyty  
ogniochronne 

klasy A1

HALFEN HIT-HP 
MVX [1]

zgrzane pręty ze stali 
nierdzewnej – w części 
środkowej klasy S690, 

poza nią gatunku B500B

łożysko CSB 
(wykonane z za-
prawy wysokiej 
wytrzymałości)

łożysko CSB (wykona-
ne z zaprawy wysokiej 

wytrzymałości)

wełna mineralna  
o λ = 0,035 W/mK

wełna mineralna 
o klasie niepalno-

ści A1

Parametr zbrojenie rozciągane siła docisku siła tnąca izolacja termiczna ognioodporność
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Łącznik balkonowy jest ponadto zabezpieczony przed ko-
rozją poprzez cynkowanie ogniowe (o minimalnej grubo-
ści powłoki cynkowanej 85 μm). Ochrona antykorozyjna 
w strefie łączenia pomiędzy balkonem a stropem ma za za-
danie z jednej strony zabezpieczyć element przed ewen-
tualnym dostaniem się wody z góry balkonu do wnętrza 
łącznika, z drugiej zaś – zabezpiecza łącznik przed korozją 
w strefie możliwej kondensacji pary wodnej. Cynkowanie 
wykonywane jest po zakończeniu wszystkich prac spawal-
niczych na łączniku.
Izolację termiczną stanowi styropian XPS o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036 W

m · K (rys. 10 – nr 5).
Jako elementy zabezpieczające łącznik przed działaniem 
ognia zastosowano płyty ogniochronne klasy A1 monto-
wane na górze i na dole łącznika balkonowego o grubości 
1,5 cm (rys. 10 – nr 4).
Pręty zbrojeniowe nr 7 oraz nr 8 na rysunku 10 są zbrojeniem 
układanym w zakładzie prefabrykacji lub na budowie – mon-
towane niezależnie od samego łącznika balkonowego.
Łącznik balkonowy nie jest symetryczny, w związku z tym 
należy bezwzględnie przestrzegać kierunku montażu na pla-
cu budowy.

12. Podsumowanie

W artykule przedstawiono i omówiono łączniki balkonowe 
dostępne na polskim rynku. Ponadto zaprezentowano wła-
sną koncepcję łącznika balkonowego, potwierdzoną przez 
badania eksperymentalne. W dalszym etapie prac zostanie 
podjęta próba zoptymalizowania geometrii łącznika balko-
nowego – tak aby przy relatywnie niedużych stratach w no-
śności czy użytkowalności elementu uzyskać poprawę pa-
rametrów ekonomicznych (mniejsze zużycie stali).
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